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schitzt Werte am Bau

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2565-68

Adolit BQ 30

Wasserlosliches, schwermetallfreies, fllissiges
Holzschutzsalzkonzentrat.

Anwendungsgebiete Produktkenndaten

Fiur Holz im Innen- und Au3enbau ; ;
N Dichte: ca. 1,15 g/cm? bei 20°C
o_hne Erdkontakt gemals den Ge- Geruch: schwach, charakteristisch
fahrdungsklassen 1, 2 und 3 der . i 200
DIN 68 800. Teil 3. wi B Dach pH-Wert: 7,0 — 8,0 bei 20°C
N , 1811 5, wie z. 5. Dach- Lieferform: 5 kg und 30 kg Kanister, 120 kg
stuhle, Holzkonstruktionen, Ingeni- ;

d Hochbau. Auch fir KVH Fass, 1100 kg Container
eur-un ¢ ochbau. Auch Tur Farbton: 2565 farblos (farbt das Holz gelb-
geeignet. lich an), 2566 gelb, 2567 braun,

2568 grin

Produkteigenschaften stationaren Anlagen,

Adolit BQ 30 ist ein wasserlosli- Trogtrankung, Kesseldruckverfah-

ches fixierendes Holzschutzsalz ren. Fir die Anwendung DIN 63
auf Basis von Borséure und qua- 800-3: 1930-04 beachten! Die

N . . q Zulassung hat an der Verwen-
terndre Ammoniumverbindung

zum vorbeugenden Schutz aegen dungsstelle vorzuliegen! Fir Holz-
U9 . 9eg bauteile, die fur den Anwendungs-
holz-zerstérende Pilze und Insek-

ten. Gleichzeitig temporérer bereich der Gefahrdungsklasse 3

Schutz gegen Blaue und Schimmel bestimmt sind, darf das Holz-
wahreng dger Abtrocknund bzw schutzmittel nur durch Kessel-
o 9 ' drucktrankung in das Holz einge-
Fixierung. Das Produkt ist ge-
= bracht werden.
T ruchsschwach und schnell fixie-
. Baustofftechnik GmbH . rend. Die anwendungsfertigen

N . Anwendungskonzentration:
Lésungen sind geruchsneutral.

Die Konzentration der Anwen-

Allgemeine bauaufsichtliche dungslosgng ist auf die E'”b”F‘g
menge, die Holzart und das Ein-

Zulassung ; )
bringverfahren abzustimmen.

Z-58.1-1664

Z-58.1-1664

Bei Anwendung durch Streichen

Prufpradikate Spritzen oder Tauchen von 200 g

VP W Schutzmittelldsung/m? Holz, min-
Vil destens 7,5%ige wassrige Lésung

(Gefahrdqngsklass_e 1), mindes-

tens 15%ige wassrige Losung
Streichen, Spritzen (Spriihen) in (Gefahrdungsklasse 2).
Spruhtunnelanlagen, Tauchen in
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Bei Anwendung durch Tauchen
von 300 g Schutzmittelldsung/m?
Holz, mindestens 10%ige wassrige
Lésung (Gefahrdungsklasse 2).
Bei Anwendung durch
Trogtrankung von 600 g Schutz-
mittellésung/m? Holz, mindestens
5%ige wassrige Losung (Gefahr-
dungsklasse 2).

Bei Anwendung durch Kessel-
drucktrankung mindestens 2,1 bis
maximal 2,8%ige wassrige LO-
sung.

Herstellen der Losung:

Zur Herstellung einer 10%igen
Lésung werden 10 kg Adolit BQ 30
in 90 | Wasser gel6st. Adolit BQ 30
ist mit Wasser in jedem Verhaltnis
mischbar. Durch kurzes Riihren
laRt sich die Losung leicht homo-
genisieren.

Die Losungskonzentration wird mit
einem Araometer und einer Kon-
zentrationstabelle bestimmit.

Vorbehandlung des Holzes:

Das zu behandelnde Holz sollte
fertig zugeschnitten sein, um nach-
traglich auftretende Schnittstellen
zu vermeiden. Rinde und Bast
entfernen.

Behandlung des impragnierten
Holzes:

Zur Fixierung ist das Holz unter
Dach vor Regen geschutzt zu la-
gern. Die Mindestfixierzeit betragt
2 Tage, bei Temperaturen < 5°C
mindestens 7 Tage (Frosttage
ausgenommen). Nachtraglich ent-
stehende Schnittflachen und Tro-
ckenrisse mit 50%iger Adolit BQ
30-Lésung nachbehandeln. Nach
vollstandiger Abtrocknung kann
das behandelte Holz mit I6semit-
telhaltigen oder
wasserverdinnbaren Anstrichstof-
fen weiterbehandelt werden. Die
Vertréaglichkeit ist durch einen Pro-
beanstrich zu Uberprifen.

Hinweise

Holzschutzmittel enthalten biozide
Wirkstoffe zum Schutz des Holzes
vor Schadlingen. Sie sind nur nach
Gebrauchsanweisung und nur in
den zugelassenen Anwendungs-
bereichen zu verwenden, wo
Schutzmaf3nahmen erforderlich
sind. Missbrauch kann zu
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Gesundheits- und Umweltschaden
fuhren. Das Holzschutzmittel ist
nicht anzuwenden bei Holz, das
bestimmungsgemal in direkten
Kontakt mit Lebens- oder Futter-
mitteln kommt. Anwendung nur
durch Fachbetriebe. Nicht zur
grof3flachigen Anwendung in
Wohn- und Aufenthaltsrdumen, es
sei denn, die behandelten Holz-
bauteile werden zu diesen Rau-
men hin abgedeckt. Nicht zur
grof3flachigen Anwendung in sons-
tigen Innenraumen, es sei denn,
die grof3flachige Anwendung ist
bautechnisch als unvermeidlich
begriindet. Das Holzschutzmittel
ist giftig fur Fische und Fischnahr-
tiere; das Holzschutzmittel darf
nicht in Gewasser gelangen.
Merkblatt fur den Umgang mit die-
sem Holzschutzmittel beim Her-
steller anfordern!

Bei der Arbeit sind geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzbril-
le zu tragen. Bei Haut- oder Au-
genkontakt sofort mit viel Wasser
abwaschen bzw. aussplilen. Be-
netzte Kleidung sofort ausziehen.
Wahrend der Arbeit sind Essen,
Trinken und Rauchen zu unterlas-
sen. Nach der Arbeit sind Gesicht
und Hande sorgsam mit Wasser
zu waschen bzw. mit einem geeig-
neten Reinigungsmittel zu sau-
bern.

Adolit BQ 30 enthalt korrosions-
hemmende Zusatze. Nach dem
Abtrocknen zeigt das impréagnierte
Holz gegeniiber Eisen und Stahl
kein abweichendes Korrosionsver-
halten zum unbehandelten Holz.
Die zur Anfarbung des Holz-
schutzmittels verwendeten Farb-
zusatze kénnen durch Aus-
waschung Mauerwerk, Fassaden,
usw. verunreinigen.

Das Merkblatt fir den sicheren
Betrieb von Nichtdruckanlagen
bzw. Druckanlagen mit wasserlos-
lichen Holzschutzmitteln der Deut-
schen Gesellschaft fur Holzfor-
schung e.V. und Sicherheitsdaten-
blatt beachten.

Arbeitsgerate, Reinigung

Pinsel, Tauch- oder
Trogtrankanlagen, Spruhtunnel,
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Kesseldruckanlagen. Arbeitsgerate
sofort nach Gebrauch mit Wasser
reinigen. Reinigungsreste ord-
nungsgeman entsorgen.

Verbrauch / Einbringmenge

Siehe "Besondere Bestimmungen"
Abschnitt 3.6.

Wirkstoffe

29,5 % Borséaure
5,4 % Alkyldimethylbenzylam-
moniumchlorid

100 g Mittel enthalten 29,5 g Bor-
saure und

5,4 g Alkyldimethylbenzylam-
moniumchlorid

Im geschlossenen Originalgebinde
trocken und frostfrei lagern.

Das Produkt und Lésungen daraus
sind vor dem Zugriff Unbefugter,
vor allem Kinder und auch Tiere,
sicherzustellen. Bei der Lagerung
wassergefahrdender Flissigkeiten
die gesetzlichen Bestimmungen
beachten.

Gutelberwachung

Die Qualitat unserer Holzschutz-
mittel wird gemaf den vom Deut-
schen Institut fir Bautechnik erlas-
senen Richtlinien fur die Uberwa-
chung der Herstellwerke von Holz-
schutzmitteln Gberwacht. Im Rah-
men dieser Uberwachung miissen
wir den Verkauf unserer Produkte
davon abhangig machen, daR die
Bezieher bzw. Verarbeiter eine
nachtragliche Probeentnahme
durch die zustandige Material-
prifanstalt oder die zustandige
Oberste Baubehotrde bzw. deren
Beauftragte gestatten.

Besondere Bestimmungen
(Auszug)

1 Zulassungsgegenstand und An-
wendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Bei dem Holzschutzmittel "Adolit
BQ 30" handelt es sich um ein
wasserlosliches farbloses bzw.
angefarbtes Salzkonzentrat.

Das Holzschutzmittel enthalt biozi-
de Wirkstoffe zum vorbeugenden

www.remmers.de




Seite 3 von 4

Schutz von tragenden oder aus-
steifenden Holzbauteilen gegen
holzzerstérende Pilze und Insek-
ten. Es ist nur dort zu verwenden,
wo der Schutz der Holzbauteile
erforderlich ist. Missbrauch kann
auch zu Gesundheits- und Um-
weltschaden fuhren.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1
Fur den vorbeugenden chemi-
schen Holzschutz mit diesem
Holzschutzmittel gilt die Norm DIN
68 800-3" mit den dazu ergange-
nen bauaufsichtlichen Bestimmun-
gen, soweit in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.
Dem Holzschutzmittel werden
aufgrund seiner Wirksamkeit ge-
gen holzzerstorende Einflisse die
folgenden Prifpradikate nach DIN
68 800-3" zugeteilt:
Iv = gegen Insekten vorbeu-
gend wirksam
P= gegen Pilze vorbeugend
wirksam (Faulnisschutz)
auch fir Holz, das der
Witterung ausgesetzt ist,
jedoch nicht im standigen
Erdkontakt und nicht im
standigen Kontakt mit
Wasser
Das Prifpradikat W gilt nur bei
einer Anwendung des Mittels im
Kesseldruckverfahren.

1.2.2
Das mit diesem Holzschutzmittel
behandelte Holz darf nur in den
Bereichen verwendet werden, die
nach DIN 68 800-3" der Gefahr-
dungsklasse 1 oder 2, im Kessel-
druckverfahren geschutztes Holz
auch der Gefahrdungsklasse 3,
zugeordnet sind, jedoch im Hin-
blick auf die Anforderungen des
Gesundheits- und Umweltschutzes
= nicht, wenn das behandelte
Holz bestimmungsgeman in di-
rekten Kontakt mit Lebens-
oder Futtermitteln kommen
kann,
= npicht, wenn das behandelte
Holz in Aufenthaltsraumen und
zugehorigen Nebenraumen
groBflachig® eingesetzt werden
soll, es sei denn, das behan-
delte Holz wird zu diesen
Ré&aumen hin abgedeckt, und
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= nicht, wenn das behandelte
Holz groBfIé\chig2 in sonstigen
Innenraumen eingesetzt wer-
den soll, es sei denn, die grof3-
flachige Anwendung ist bau-
technisch als unvermeidlich
begriindet.

1.2.3

Der Holzschutz mit diesem Holz-
schutzmittel darf nur durch im
Holzschutz erfahrene Fachleute
ausgefiihrt werden.

Die zulassigen Einbringverfahren
sind in Abschnitt 3.3 und die erfor-
derlichen Einbringmengen in Ab-
schnitt 3.6 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung an-
gegeben.

3 Bestimmungen fir die Planung
und Ausfihrung

3.2

Bei der Anwendung des Holz-
schutzmittels sind insbesondere
die fur den Arbeits- und Umwelt-
schutz geltenden Vorschriften (z.B.
Gefahrstoffverordnung) entspre-
chend der Kennzeichnung auf dem
Gebinde (insbesondere Gefahren-
symbol, Gefahrenbezeichnung,
Gefahrenhinweise, Sicherheitsrat-
schlage) zu beachten.

3.3

Das Holzschutzmittel darf nur zum
Streichen, zum Spritzen in Sprih-
tunnelanlagen sowie zum Tauchen
und zur Kesseldruck- und
Trogtréankung in stationéaren Anla-
gen verwendet werden.

Die Einbringung des Holzschutz-
mittels darf, abgesehen von uner-
lasslich auf der Baustelle unter
Beachtung von DIN 68 800-3",
Abschnitte 3.1.2 und 8, durchzu-
fuhrenden Holzschutzmal3nahmen,
nur im Impragnierbetrieb erfolgen.
Fur Holzbauteile, die fur den An-
wendungsbereich der Geféhr-
dungsklasse 3 bestimmt sind, darf
das Holzschutzmittel jedoch nur
durch Kesseldrucktrankung ver-
wendet werden.

3.4

Das Holzschutzmittel ist nur an
Bauholz mit einer Holzfeuchte von
20 % < u £ 50 % anwendbar.
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Die Konzentration der Anwen-
dungslésung ist auf die Einbring-
menge, die Holzart und das Ein-
bringverfahren abzustimmen.

Der Antragsteller hat dem Anwen-
der hinreichende Angaben bereit-
zustellen, welche Konzentration
der Anwendungslésung im Einzel-
fall erforderlich ist, um die vorge-
schriebene Einbringmenge und
Schutzwirkung zuverléssig zu er-
zielen.

Bei einer Anwendung durch Strei-
chen, Spritzen oder Tauchen in
der Gefahrdungsklasse 1 ist eine
mindestens 7,5%ige wassrige
Lésung, durch Streichen und
Spritzen in der Gefahrdungsklasse
2 eine mindestens 15%ige wassri-
ge Ldsung, durch Tauchen in der
Gefahrdungsklasse 2 eine mindes-
tens 10%ige wassrige Losung,
durch Trogtrankung eine mindes-
tens 5%ige wassrige Losung und
durch Kesseldrucktréankung in der
Gefahrdungsklasse 3 eine mindes-
tens 2,1 bis maximal 2,8%ige
wassrige Lésung zu verwenden.
Der Anwender hat die Konzentrati-
on der Anwendungslésung so ein-
zustellen, dass die erforderliche
Einbringmenge nach Abschnitt 3.6
mit einer Schutzmittelmenge
(Holzschutzmittel + Wasser)
= bei Anwendung durch Strei-
chen, Spritzen (Sprihen) von
hochstens 200 g Schutzmit-
tel/m2 Holz,
= bei Anwendung durch Tau-
chen von héchstens 300 g
Schutzmittel/m2 Holz,
= bei Anwendung durch
Trogtrankung von hdchstens
600 g Schutzmittel/m2 Holz
erreicht wird.

3.6

Die erforderliche Einbringmenge

beim Streichen, Spritzen (Spri-

hen), Tauchen und bei der

Trogtrankung betragt in

m  Gefahrdungsklasse 1 =15¢g
Salzkonzentrat/m2 Holz,

m  Gefahrdungsklasse 2 =30 g
Salzkonzentrat/m2 Holz

Die erforderliche Einbringmenge
bei der Kesseldrucktrankung be-
tragt in

www.remmers.de




Seite 4 von 4

m  Gefahrdungsklasse 3 = 20,5
kg Salzkonzentrat/m? Holz

Fir die verschiedenen Holzab-
messungen sind die Multiplikato-
ren der Norm DIN 68 800-3" zu
beachten.

Die Bewertung der méglichen
Auswirkungen auf die Gesundheit
und die Umwelt bei Verwendung
des impragnierten Holzes im Sinne
dieser Zulassung erfolgt auf der
Basis der oben angegebenen Ein-
bringmengen; diese sollten keines-
falls um mehr als 10 % Uberschrit-
ten werden.

3.7

Die Vertraglichkeit des Holz-
schutzmittels mit anderen Baupro-
dukten (Verbindungsmittel, Kleb-
stoffen, Anstrichen, Kunststoffen,
etc.), siehe auch DIN 68 800-3"
Abschnitt 4.4, 4.5 und 4.6, ist in
jedem Einzelfall gesondert nach-
zuweisen. Der Antragsteller hat
Angaben zur Lagerbestandigkeit
des Holzschutzmittels bereitzustel-
len.

3.8

Das Holzschutzmittel kann unmit-
telbar nach der Anwendung leicht
aus dem Holz ausgewaschen wer-
den. Fir die Wirksamkeit und die
Fiexierung des Holzschutzmittels
ist es deshalb erforderlich, dass
das impragnierte Holz mindestens
2 Tage, bei Temperaturen < 5°C
mindestens 7 Tage (Frosttage
durfen hierbei nicht angesetzt wer-
den), vor einer direkten
Bewitterung geschitzt gelagert
wird. Der Antragsteller hat dem
Anwender daher hinreichende
Angaben bereitzustellen, durch
welche MalRhahmen ein Eintrag
von Holzschutzmittel-Anteilen in
den Boden, das Grundwasser, die
Oberflachengewasser oder die
Kanalisation durch Auswaschung

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedurfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschaftsbe-

dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Giiltigkeit.
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aus dem impragnierten Holz ver-
mieden werden kann. Fir die Be-
achtung dieser Hinweise hat der

Anwender Sorge zu tragen.

"DIN 68 800-3: 1990-04 Holz-
schutz; Vorbeugender chemischer
Holzschutz

% Eine groBflachige Anwendung ist
gegeben, wenn fir kubische Rau-
me der Richtwert von 0,2 m2/m3
(Verhaltnis von zu behandelnder
Flache zu Raumvolumen) uber-
schritten wird.

Sicherheitskenndaten

Signalwort: Gefahr

Produkt enthélt:
Borsaure, 2-Aminoethanol, Alkyl-
benzyldimethylammoniumchlorid

Gefahrenhinweise:

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Fruchtbarkeit beeintrach-
tigen. Kann das Kind im Mutterleib
schadigen.

Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitsratschlage:

Vor Gebrauch alle Sicherheitshin-
weise lesen und verstehen.
Freisetzung in die Umwelt vermei-
den.

Schutzhandschuhe / Schutzklei-
dung / Augenschutz / Gesichts-
schutz tragen.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat
einholen / arztliche Hilfe hinzuzie-
hen.

Unter Verschluss aufbewahren.

Erste-Hilfe-MaRnahmen:

Bei Einatmen:

An die frische Luft bringen und in
einer Position ruhigstellen, die das
Atmen erleichtert.
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Bei Kontakt mit der Haut (oder
dem Haar):

Alle beschmutzten, getrénkten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen /
duschen.

Bei Kontakt mit den Augen:

Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Vorhandene Kon-
taktlinsen nach Mdglichkeit entfer-
nen. Weiter spulen.

Bei Verschlucken:
Mund aussplilen. Kein Erbrechen
herbeifthren.

Produkt-Code: HSM-W 47

Die Einstufung/Kennzeichnung
bezieht sich auf das Produkt im
Lieferzustand.

Entsorgung

GroéRere Produktreste sind gemaf
den geltenden Vorschriften in der
Originalverpackung zu entsorgen.
Vollig restentleerte Verpackungen
sind den Recyclingsystemen zuzu-
fuhren. Darf nicht zusammen mit
Hausmill entsorgt werden. Nicht in
die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlissel-Nr: 03 02 99 Holz-
schutzmittel a. n. g.

baua

Reg.-Nr. N-31348

Kennzeichnung

CLP-Verordnung: GHS07; GHS08
WGK: 2
ADR: -/-

Biozide sicher verwenden. Vor
Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.
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