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Prufbericht Nr. PAL08-14293-1/cok Altenberge,

Materialpriifung

» Proben-Eingang: 12.02.2008
« Auftraggeber: WESSLING Beratende Ingenieure GmbH
« Auftragsdaten: schriftlicher Auftrag vom 12.02.2008

» Proben-Nr. 08-011299-13: 1 einseitig beschichtete Glasplatte,
MaRe ca. 20 x 10 cm

» Materialangaben: keine
» Verpackung: lose Probe
» weitere Angaben: Epoxy BH 100

Untersuchte Proben:

1. Beschichtung

Untersuchungsmethoden:
- Fischtest: DIN 38412-L31 (mod.)

Untersuchungsergebnisse:

1. Fischtest

Parameter Einheit Probe 1
Fischtest (GF-Wert) - 1
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Beurteilung :

Fir den vom Auftraggeber gewiinscht®
(mit einer Oberflache von ca. 200 cm?)
wasser gestellt. In dieses Becken wur
Die Priufbedingungen wurden wie folgt

taktzeit: 96 Stunden, permanente Begag

Nach Art und Umfang der durchgefiihrt
tat der vorliegenden Probe feststellbar
verdunnt nicht toxisch ist.).
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Klaus Cordes
(Lebensmittelchemiker)
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