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schitzt Werte am Bau

> Technisches Merkblatt

\ PN Artikelnummer 0905/ 6360
B Epoxy BH 100
% Universell einsetzbares, transparentes Epoxydharz

" POTLIFE
A:B g S’:‘f‘; G m
71:29 o
3 Min. 25 Min. D D l:]
Mischungs- Verarbei- Mischzeit Streichen, Topfzeit Lagerdauer Frostfrei
verhaltnis tungs- rollen, lagern
2 Komponen- temperatur FlieRbe-
ten schichtung,
stehende
Verarbeituna
Anwendungsgebiete Produktkenndaten
Unpigmentiertes Epoxydharz- Komp. A Komp. B Mischung
bindemittel als Impragnierung, Dichte (25 °C): 1,15 g/cm3 0,97 g/cm? 1,08 g/cm3
Grundierung, Haftbrucke, Egalisie- . . 0.
rungsschicht und zur Herstellung Viskositat (25 °C): 900 mPa-s 50 mPa:s 450 mPa:s
druckfester Mdrtel, FlieBmortel sowie )
als Einstreuschicht fiir Einstreubela- - 1:10 Mortel*
ge: Druckfestigkeit: 67 N/mm?
Biegezugfestigkeit: 23 N/mmg2

Anwendungsbeispiele:
Verbrauchsmarkte
Werkstéatten
Fabrikationshallen

Stark frequentierte Treppen
Montagebereiche

Werfthallen

Lagerrdume fir schwere Guter
Hallen fiir schwere Fahrzeuge
wie LKW und Flugzeuge.

Produkteigenschaften

Transparentes 2-komponentiges
Epoxydflussigharz auf Bisphenol
A/F-Basis:

®  Niederviskos

Gute Penetrationsfahigkeit
Weichmacherfrei
Nonylphenol- und phenolfrei
Mechanisch belastbar
Chemisch belastbar

0905-TM-06-12-CE-MW-ANo-AW

*Epoxydharzmértel mit Normsand

Der Untergrund muss tragfahig,
formstabil, fest, frei von losen Teilen,
Staub, Olen, Fetten, Gummiabrieb
und sonstigen trennend wirkenden
Substanzen sein. Die Oberflachen-
zugfestigkeit des Untergrundes
muss im Mittel 1,5 N/mm?2, die
Druckfestigkeit mind. 25 N/mm?2
betragen.

Die Untergriinde dirfen mattfeucht
sein, durfen aber keinen Flussig-
keitsfilm aufweisen.

B Beton max. 4 M-%

B Zementestrich max. 4 M-%

B Anhydritestrich max. 0,3 M-%
® Magnesitestrich 2 — 4 M-%
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In Anhydrit- und Magnesitestriche ist
ein Eindringen von Feuchtigkeit aus
Bauteilen oder Erdreichen zwingend
auszuschlieRen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund ist durch geeignete
MaRnahmen, wie z. B. Kugelstrahlen
oder Diamantschleifen, so vorzube-
reiten, dass er die aufgefiihrten An-
forderungen erfullt.

Ausbruch- und Fehlstellen im Unter-
grund sind mit Remmers PCC Sys-
tem oder mit Remmers EP Morteln
oberflachenbiindig zu verfullen.

www.remmers.de
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Zubereitung

WeilRblechgebinde:

Der Harter (Komp. B) wird der
Grundmasse (Komp. A) vollstandig
zugegeben, anschlielfend wird die
Masse mit einem langsam laufen-
den, elektrischen Ruhrgerat (ca.
300 — 400 U/min.) durchmischt, in
ein anderes Gefal umgefullt und
nochmals griindlich gemischt.

Mehrkammerbeutel:

Die Umverpackung wird an der Ein-
kerbung gedffnet und der transpa-
rente Mehrkammerbeutel wird ent-
nommen. Der Trennstab des 2-
Komponenten Beutels wird entfernt.
Die beiden Komponenten werden
durch intensives Kneten (etwa 60
Sek.) miteinander vermischt.

Beim gefullten _System wird der

Epoxydharzmischung die der An-
wendung entsprechende Menge

Fillstoff unter langsames Rihren
zugegeben und grundlich durch-

mischt.

Die fertige Mischung wird direkt nach
der Zubereitung auf die vorbereitete
Flache gegeben, mit geeigneten
Mitteln verteilt.

Mischungsverhaltnis

71 :29 Gewichtsteile

Verarbeitbarkeitsdauer

Bei 20 °C und 60 % relativer Luft-
feuchtigkeit ca. 30 Minuten. Héhere
Temperaturen verkirzen, niedrigere
verlangern die Topfzeit.

Verarbeitungshinweise

Bei der Arbeit auf geeignete Schutz-
ausriistung achten (siehe auch per-
sonliche Schutzausriistung).

Auftragsverfahren

Je nach Anwendung mit Gummi-
schieber, gezahntem Gummischie-
ber, Zahnrakel, Epoxyrolle oder
Glattkelle.

Wartezeiten

Die Wartezeiten zwischen den Ar-
beitsgangen sollten bei 20°C mind.
12 Stunden und max. 2 Tage betra-
gen. Bei Wartezeiten oberhalb 48
Stunden muss die Oberflache des
vorangegangenen Arbeitsganges mit
feuergetrocknetem Quarzsand
abgestreut werden.
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Der angegebene Zeitraum wird
durch héhere Temperaturen verkiirzt
und durch niedrigere verlangert.

Verarbeitungstemperatur
Werkstoff- , Umluft- und Untergrund-
temperatur mind. 8°C, max. 30°C.
Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80%
nicht Uberschreiten. Die Untergrund-
temperatur muss mind. 3°C Uber der
Taupunkttemperatur liegen.
Trockenzeit

Bei 20 °C und 60% relativer Luft-
feuchtigkeit: Begehbar nach 1 Tag,
mechanisch belastbar nach 3 Tagen,
voll belastbar nach 7 Tagen. Bei
niedrigen Temperaturen entspre-
chend langer.

Wahrend des Ausharungsprozesses
(ca. 24 Std. bei 20°X) aufgetragenes
Material vor Feuchtigkeit schiitzen,
da sonst Oberflachenstérungen und
Haftungsminderungen auftreten
koénnen.

Anwendungsbeispiele

Impréagnierung/ Verfestigung:

Die Harzmischung wird mit bis zu 20
M-% Remmers Verdinnung V 101
verdunnt und bis zur Sattigung auf
die Flache gegeben, mit geeigneten
Mitteln, z. B. einem Gummischieber,
verteilt und anschlieRend mit einer
Epoxyrolle in den Untergrund einge-
arbeitet.

Verbrauch je nach Untergrund und
Anwendung ca. 0,30 — 0,50 kg/m2
Epoxyharz.

Grundierung:

Die Harzmischung wird satt auf die
Flache gegeben. Mit geeigneten
Mitteln, z.B. einem Gummischieber,
verteilt, so dass die Poren des Un-
tergrundes in der Oberflache voll-
stéandig geflllt werden. Anschliel3end
mit einer Epoxyrolle nachrollen.
Verbrauch je nach Untergrund und
Anwendung ca. 0,30-0,50 kg/mz.

Egalisierungsschicht / Kratz-
spachtelung:

Das bis zu 1:1 nach Gew.-Teilen
gefillte Material wird auf die grun-
dierte Flache gegeben mit einer
geeigneten Kelle verteilt und ggf. mit
einer Stachelwalze nachgearbeitet.
Verbrauch pro mm Schichtdicke: ca.
0,85 kg/m2 Epoxydharz und 0,85
kg/m2 Remmers Selectmix 05.

FlieBbelag/Einstreuschicht:
Das bis zu 1:1,5 nach Gew.-Teilen
geflllte Material wird auf die grun-
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dierte Flache gegeben und mit einer
Zahnkelle oder einem gezahnten
Gummischieber verteilt und mit einer
Stachelwalze nachgearbeitet.
Verbrauch bei 1,5 mm Schichtdicke:
ca. 1,00 kg/m2 Epoxydharz und 1,50
kg/m2 Remmers Selectmix SBL

Flissigkeitsdichter Mértel:
Verbrauch pro mm Schichtdicke: ca.
0,4 kg/m2 Epoxydharz und 2,0 kg/m?
Remmers Selectmix 25.

Offenporiger Epoxyestrich:

Das bis zu 1:10 nach Gew.-Teilen
gefilite Material wird mit einer Glatt-
kelle verteilt und geglattet.
Verbrauch je Schichtdicke:

ca. 0,2 kg/m2 Epoxydharz und 2,0
kg/m2 Remmers Selectmix 25.

Arbeitsgerate, Reinigung

Glattkelle, Zahnkelle, Gummischie-
ber, Epoxyrolle, Stachelwalze,
Mischgerat evtl. Zwangsmischer.
Arbeitsgeréate und evtl. Verschmut-
zungen sind sofort und in frischem
Zustand mit V 101 zu reinigen.

Bei der Reinigung auf geeignete
SchutzmalRnahmen achten (siehe
personliche Schutzausristung).

Persdnliche Schutzausristung

Geeignete Nitril-Handschuhe (z. B.
Tricotril der Firma KCL), Schutzbrille,
Spritzschutz, langarmliges Hemd
oder Armstulpen.

Beim Verspriihen eines spritzfahigen
Materials ist eine erweitere Schutz-
ausristung (Atemfilter) notwendig.
Siehe dazu Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

Alle Verbrauche sind unter Laborbe-
dingungen (20°C) mit Standardfarb-
toénen ermittelt worden. Bei Baustel-
lenverarbeitung kdnnen geringfligig
abweichende Werte entstehen.
Grundierungen sind immer porenfil-
lend aufzubringen! Hierzu kann ggf.
eine zweite Grundierung oder Erho-
hung der Verbrauchsmengen not-
wendig sein.

Mit gummibereiften Fahrzeugen
befahrbar, nicht geeignet fiir Belas-
tungen durch metall- oder
polyamidbereifte Fahrzeuge sowie
dynamische Punktbelastung!
Schleifende mechanische Belastun-
gen fuhren zu Verschlei3spuren.
Aufgrund des unterschiedlichen
Saugvermdgens mineralischer
Untergrinde wirken imprégnierte
Flachen scheckig.

www.remmers.de
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Unter UV- und Witterungseinflissen  SI4E (=101 (eI [e]o] [
sind Epoxydharze generell nicht Entsorgung

farbstabil. . . ]
Né&here Informationen zur Sicher-
Weitere Hinweise zur Verarbeitung, heit bei Transport, Lagerung und
Systemaufbauten und Pflege der Umgang, sowie zur Entsorgung
aufgefuihrten Produkte sind den und Okologie kénnen dem aktuel-

aktuellen Technischen Merkblattern len Sicherheitsdatenblatt und der
und den Remmers Systemempfeh- g qchiire  Epoxidharze in der

lungen zu entnehmen. Systememp- Bauwirtschaft und Umwelt* der
fehlungen zu entnehmen. Deutschen Bauchemie e. V. (2.

Lieferform, Lagerung Ausgabe, Stand 2009) entnommen

. werden.

Lieferform:

Art.-Nr. 6360, Mehrkammerbeutel: .

1kg, 2,5 kg GISCODE: RE 01

Art.-Nr. 0905, WeilR3blechgebinde: Chem VOC Fgrb V (2004/42/EG):
Gruppe (LB): j

10 kg, 25 kg
Stufe 2 (2010): max. 500 g/l

Verbrauch: _ Stufe 1 (2007): max. 550 g/!

Je nach Anwendung zwischen Dieses Produkt enthalt < 500 g/l

0,2 - 0,85 kg/m2.

Lagerung: Notfallauskunft:

Im Originalgebinde verschlossen Mo.- Do. von 07.30 bis 16.00 Uhr;
und unvermischt bei kiihler jedoch Fr. 07.30 bis 14.00 Uhr

frostfreier Lagerung mind. 12 Mona-  Abteilung Produktsicherheit:
te. Tel.: 05432/83-138

nach Dienstschluss:
Giftinformationszentrum-Nord
24h Hotline +49(0)551 — 19240

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes

keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedurfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschéftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gultigkeit.
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Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Stralle 13
D-49624 Ldningen
11
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4
Epoxy BH 100
Kunstharzestrich fir die Anwendung in Gebauden
(Aufbauten gemal Techn. Merkblatter)

Brandverhalten By Y
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdurchlassigkeit NPD ?
VerschleiBwiderstand <AR1"Y
Haftzugfestigkeit >B15
Schlagfestigkeit >IR4
Trittschallisolierung NPD
Schallabsorption NPD
Warmedadmmung NPD
Chemische Bestandigkeit NPD

1) Nach BCA Methode an glatten Gelagen ermittelt.

2) NPD: Kennwert nicht festgelegt

3) In Deutschland gilt z.Zt. die DIN 4102 weiter, Brandklasse B1 wird erfillt und ist
mit der DIN EN 13501-1 Klasse By vergleichbar.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes

keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedurfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Giiltigkeit.

schitzt Werte am Bau
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