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Technisches Merkblatt

schitzt Werte am Bau

Artikelnummer 1426, 1428, 1429

Epoxy WHG-
Beschichtung N

Chemisch besténdige Deckschicht im Epoxy WHG-
System N ( AbZ 59.12-302 DIBt.)

: POTLIFE
A:B Esf;g dl s,
100 : 20 -
2 Min. 45 Min D D |:|
Mischve- Verarbeitungs- Mischzeit FlieBbeschich- Topfzeit Frostfrei lagern Lagerdauer
rhaltnis temperatur tung
2 Kompo- Stehende
nenten Verarbeitung
Anwendungsgebiete Produktkenndaten
Als rissuberbriickende, chemikalien- Komp. A Komp. B Mischung
besténdige Deckschicht in den Be- Dichte (20 °C): 1,60 g/cm3 1,06 g/cm3 1,50 g/cm3
schichtungssystemen Rofaplast Viskositéat (23 °C): 7200 mPa-s 500 mPa:s 2500 mPa-s

WHG System N fiir Auffangwannen,
Auffangraumen und Flachen aus
Beton in Anlagen zum Lagern, Abfil-
len und Umschlagen (LAU-Anlagen)
von wassergefahrdenden Flissigkei-
ten gemal der Allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z 59.12-
302. Als chemikalienbestandige
Beschichtung auch im nicht zulas-
sungspflichtigen Bereichen.

Eigenschaftsprofil

Das Beschichtungssystem ist auf
Beton/Stahlbeton

®  Rissuberbriickend > 0,2 mm
Undurchlassig gegentber Flus-
sigkeiten

Chemisch hoch besténdig
Alterungs- und witterungsstabil
Begehbar bzw. befahrbar
schwer entflammbar

Der Untergrund (Beton/Stahlbeton)
muss den in der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z 59.12-302 geforderten Anfor-
derungen u.a. mit einer Rissbreiten-
begrenzung < 0,2 mm entsprechen.

Verarbeitung

Die Komponenten werden im richti-
gen Verhaltnis zueinander abge-
packt geliefert.

Die Harterkomponente (B) ist restlos
in die Harzkomponente (A) einzu-
bringen. Anschlie3end wird die Mas-
se mit einem langsam anlaufenden,
elektrischen Rihrgerat (ca. 300 —
400 U/min.) durchmischt, in ein an-
deres Gefal? umgefillt und nochmals
grundlich gemischt. Eine Mindest-
mischzeit von 2 Minuten ist einzuhal-
ten. Schlierenbildung zeigt unzurei-
chendes Mischen an.

Die ggf. am Gefafirand und -boden
anhaftenden, wenig gemischten
Anteile sind abzustreifen und in das
Mischgut einzubringen.

Beim Mischen gréRerer Mengen sind
geeignete Mischmaschinen, z.B.

Beba-Zwangsmischer/ Collomix u. a.
einzusetzen. Auf die glatte, mit Epo-
xy GL 100 grundierten Flache ist
nach friihestens 16 Stunden bzw.
nach spatestens 24 Stunden die
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Epoxy WHG-Beschichtung N mittels
Glatt- bzw. Zahnkelle aufzubringen.
Nach einer Wartezeit von ca. 15
Minuten ist die Beschichtung zwin-
gend mittels Stachelwalze durchzu-
arbeiten.

Optional kann die Flache zur Erzie-
lung einer Rutschhemmung mit
100g/m?2 Siliciumcarbid abgestreut
werden.

Hinweis: An den senkrechten Fla-
chen ist die WHG-Beschichtung N
unter Zusatz von ca. 2 M-% WHG
TX zu verarbeiten.

Systembestandteil

Rofaplast WHG-System N:
Epoxy GL 100
Epoxy WHG-Beschichtung N

Resedagriin: Art.-Nr. 1426
Kieselgrau: Art.-Nr. 1428
Sonderfarbtone

(>100 kg): Art.-Nr. 1429
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Mischungsverhaltnis:

100 : 20 nach Gewichtsteile

Verarbeitungshinweise

Bei der Arbeit auf geeignete Schutz-
ausriistung achten (siehe auch per-
sonliche Schutzausristung).

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luft-
feuchtigkeit: Begehbar nach 16
Stunden, mechanisch belastbar
nach 3 Tagen, vollig ausgehartet
nach 7 Tagen . Bei niedrigen Tem-
peraturen entsprechend langer.

Die Temperatur der umgebenden
Luft und die des Untergrundes dir-
fen 10 °C nicht unterschreiten bzw.
30 °C nicht Uberschreiten. Die Aus-
hé&rtung wird bei héheren Tempera-
turen beschleunigt, bei niedrigeren
verzdgert.

Kondensatbildung auf zu beschich-
tenden Fléachen, die bei Unterschrei-
tung der Taupunkttemperatur oft
auftritt, mindert die Haftfestigkeit
entscheidend.

Die Taupunkttemperatur muss we-
nigstens 3 °C unter der Temperatur
des zu beschichtenden Untergrun-
des liegen (zur Bestimmung der
Taupunkttemperatur werden die
relative Luftfeuchtigkeit und die Luft-
temperatur, z.B. mit einem Thermo-
hygrometer, gemessen und mit Hilfe
einer Taupunkttabelle ermittelt). Bei
gegebenen unglinstigen Tempera-
turverhaltnissen ist der Einsatz von
Heizgeraten oder Luftentfeuchtern
erforderlich.

Hinweise

Alle vorgenannten Werte und Ver-
brauche sind unter Laborbedingun-
gen (20 °C) mit dem Standardfarbton
ermittelt worden.

Bei Baustellenverarbeitung kdnnen
geringfluigig abweichende Werte
entstehen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auf3erhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedirfen der schriftlichen Bestétigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschéftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Giltigkeit.

Schwach deckende Farbtdne, wie
z.B. gelb, rot oder orange, wirken
erfahrungsgeman lasierend.

Schleifende mechanische Belastun-
gen fuhren zu VerschleiRspuren in
der Beschichtungsoberflache. Nicht
geeignet fur metall- oder polyamid-
bereifte Fahrzeuge!

Unter UV- und Witterungseinflissen
sind Epoxydharze generell nicht
farbstabil.

Bei Nachbestellung von Musterfarb-
ténen oder Lieferungen mehrerer
Chargen von kundenspezifisch pro-
duziertem Material an dasselbe
Objekt bitte stets die Auftragsnum-
mer oder Chargennummer der Erst-
lieferung angeben. Ohne diese an-
gaben wird die Farbtongleichheit von
Erstlieferung und Nachlieferung nicht
gewabhrleistet.

Ausbesserungen in der Flache und
Anarbeitung an bestehenden Fla-
chen fuhren zu einem sichtbaren
Ubergang in Aussehen und Struktur.

Weitere Hinweise zur Verarbeitung
und Pflege der aufgefihrten Produk-
te sind den aktuellen Technischen
Merkblattern sowie den Remmers
Systemempfehlungen zu entneh-
men.

Arbeitsgerate, Reinigung

Glattekelle, Stachelwalze, Zwangs-
mischer. Arbeitsgerate und evtl.
Verschmutzungen sind sofort im
frischen Zustand mit Verdiinnung V
101 zu reinigen.

Persdnliche Schutzausriistung

Geeignete Nitril-Handschuhe (z. B.
Tricotril der Firma KCL), Schutzbrille,
Spritzschutz, langarmliges Hemd
oder Armstulpen.

Beim Verspriihen eines spritzfahigen
Materials ist eine erweitere Schutz-
ausrustung (Atemfilter) notwendig.
Siehe dazu Sicherheitsdatenblatt.
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Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Weiliblechgebinde 10 und 25 kg

Verbrauch:
1,5 kg/m2 je mm Schichtdicke. Je
nach Anwendung 0,6 — 2,0 kg/m2.

Lagerung:

Im Originalgebinde sind die Kompo-
nenten verschlossen, unvermischt,
frostfrei gelagert 9 Monate lagerfa-
hig.

Sicherheit, Okologie, Entsor-
gung

Néhere Informationen zur Sicherheit
bei Transport, Lagerung und Um-
gang, sowie zur Entsorgung und
Okologie konnen dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt und der Bro-
schire “Epoxidharze in der Bauwirt-
schaft und Umwelt* der Deutschen
Bauchemie e. V. (2. Ausgabe, Stand
2009) entnommen werden.

GISCODE: RE 01

Chem VOC Farb V (2004/42/EG):
Gruppe (LB): |

Stufe 2 (2010): max. 500 g/l
Dieses Produkt enthélt < 500 g/l

Notfallauskunft:

Mo.- Do. von 07.30 bis 16.00 Uhr;
Fr. 07.30 bis 14.00 Uhr

Abteilung Produktsicherheit:

Tel.: 05432/83-138

nach Dienstschluss:
Giftinformationszentrum-Nord

24h Hotline +49(0)551 - 19240

Remmers Baustoff-
technik GmbH
Bau- u. Prifgrundsatze fiir
Beton in LAU-Anlagen

Aligemeine Bauauf-
sichtiche Zulassung

NR-Z-59.12-302
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Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Stral3e 13
D-49624 Ldningen
07
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4
Epoxy WHG Beschichtung N
Kunstharzestrich fir die Anwendung in Gebauden
(Aufbauten gemaf Techn. Merkblatter)

Brandverhalten By~
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdurchléssigkeit NPD 7
VerschleiRwiderstand <AR1"
Haftzugfestigkeit >B15
Schlagfestigkeit >R 4
Trittschallisolierung NPD
Schallabsorption NPD
Warmedammung NPD
Chemische Bestandigkeit siehe Zulassung

1) Nach BCA Methode an glatten Gelagen ermittelt.
2) NPD: Kennwert nicht festgelegt

3) In Deutschland gilt z.Zt. die DIN 4102 weiter, Brandklasse B1 wird erfiillt.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auf3erhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedirfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschéftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Giltigkeit.
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