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Technisches Merkblatt
Artikelnummer 0350-0351

schiitzt Werte am Bau

Fugenmortel ECC

Hydraulischer 2-Komponenten-Fugenmértel, modi-
fiziert mit einer Epoxidharzemulsion

Komponente A: Fugenmdrtel Art.-Nr. 0351
Komponente B: Epoxidharzemulsion Art.-Nr. 0350

Anwendungsgebiete Produktkenndaten

Zur Verfugung von Natursteinmau-
erwerk. Bei stark saugenden Unter-
grinden ist eine Probeflache anzu-
legen.

Produkteigenschaften

Fugenmoértel ECC (Komponente A)
ist ein werkgemischter Trockenmor-
tel, welcher mit einer Epoxidharze-
mulsion (Komponente B) angemischt
wird. Er ist durch das gunstige Ver-
haltnis von Biegezug- zur Druckfes-
tigkeit wenig rissempfindlich. Der
erhartete Mortel ist wasserdampf-
durchlassig.

Die Oberflachen, insbesondere die
Fugenflanken miissen sauber, frei
von losen Teilen und von Trennmit-
teln sein.

Verarbeitung

Die Flussigkomponente grindlich
durchschutteln, dann in ein sauberes
GefaB (Mértelkibel) vorlegen und
die Pulverkomponente zugeben. Mit
einem Mischgerat (Zwangsmischer),
z. B. Beba - Mischer, ca. 3 Minuten
intensiv.und homogen zu einer
klumpenfreien Masse anmischen.
Nach grindlichem Vornassen der
Fugenflanken das angemischte
Produkt nach den handwerklichen
Regeln einbringen. Heruntergefalle-
ne Materialien sowie angehartetes
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Produktkenndaten im Anlieferungszustand:

Fliissigkomponente:
Dichte 20 °C:
Viskositat 20 °C:

Mischungsverhéltnis:

6,5-7,0 Gew.-Teile Pulverkomponente

1 Gew.-Teile Fliissigkomponente

Verarbeitungszeit:

1,01 g/ml
500 mPas

Ca. 30 Minuten bei 1 kg Ansatz (Héhere Temperaturen und gréBere An-
satze verkirzen die Verarbeitungszeit, niedrigere Temperaturen verlan-

gern sie.)

Mérteldichte bei Verarbeitung:

ca. 1,8 kg/dm3

Produktkenndaten nach Aushértung:

Druckfestigkeit nach 28 Tagen:
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen:

Material nicht wieder in die Mischung
einbringen. Bei Gefahr von Regen
muss der frisch eingebrachte Fu-
genmoértel bis zur Abbindung, vor
Niederschlagen geschiitzt werden,
notfalls Fassade abhangen. Das
Produkt enthélt Zement, deshalb
kann bei Feuchtigkeitseinwirkung in
noch nicht abgebundenem Zustand
durch Auswaschung eine Flecken-
bildung und Ausblihung entstehen.

Verarbeitungstemperaturen:
Nicht unter +5 °C, nicht Gber +30 °C
und nicht in praller Sonne anwen-
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>10 N/mm?2
>3 N/mm?2

den. Bei der Verarbeitung sollte die
relative Luftfeuchte nicht gréBer sein
als 70 %.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:

Pulverkomponente: 26,1
kg/Flissigkomponente: 3,9 kg
Verbrauch:

ca. 1,8 kg/l Hohlraum Fugenmadrtel
ECC (1,566 kg Pulverkomponente
und 0,234 kg Fliissigkomponente)
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Lagerfahigkeit:
Pulverkomponente: Auf Holzroste,
trocken vor Feuchtigkeit geschiitzt,
in geschlossenen Gebinden mind. 9
Monate.

Flissigkomponente: Im Originalge-
binde verschlossen, bei frostfreier
Lagerung mind. 6 Monate.

Sicherheit, Okologie, Entsor-
gung

Nahere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zu Entsorgung und
Okologie kénnen den aktuellen
Sicherheitsdatenblattern entnom-
men werden.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes

keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bediirfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Giltigkeit.
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