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Dieser Bericht umfaRt O Seiten, davon 4 Textseiten.

Soweit Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach 4 Wochen vernichtet.

Eine ldngere Aufbewahrung bedarf einer schriftlichen Vereinbarung.

Die auszugsweise Verdffentlichung dieses Berichtes, seine Verwendung fir Werbezwecke sowie
die inhaltliche Ubernahme in Literaturdatenbanken bediirfen der Genehmigung des ibac.
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1 VORGANG

Am 10.09.1998 beauftragte die Firma Remmers Bauchemie GmbH, Léningen, das Institut
fiir Bauforschung der RWTH Aachen (ibac), eine Grundpriifung an einem Oberflachen-
schutzsystem der Klasse OS-A gemill den Technischen Lieferbedingungen und Techni-
schen Priifvorschriften fiir Oberflichenschutzsysteme (TL/TP OS) zur ZTV-SIB 90 des
Bundesministers fiir Verkehr (BMV) durchzufiihren.

Nach Angaben des Auftraggebers (AG) handelt es sich um das Material Funcosil® IC Im-
pragniercreme, ein Oberflichenschutzsystem der Klasse OS-A nach Tabelle 1 der TL OS,
Ausgabe 1996. Das Material wurde im ibac grundgepriift. Die Ergebnisse der Grundpriifung
sind im ibac-Priifbericht Nr. A 3299 vom 30.04.1998 dokumentiert.

Der fiir die Grundpriifung erforderliche Priifumfang ist in den TL OS, Ausgabe 1996, zur
ZTV-SIB 90, festgelegt. MaBBgebend ist die Spalte 3 der Tabelle 4.

Dieser Bericht beinhaltet:

e Angaben zu Erstbesichtigung und Probenahme beim AG,
e die Ergebnisse der Priifungen der Identitdt mit dem grundgepriiften Material,
¢ cine Zusammenstellung der Priifergebnisse am Verbundsystem aus der Grundpriifung.

2 ANGABEN ZU ERSTBESICHTIGUNG UND PROBENAHME

Erstbesichtigung und Probennahme am:  21.10.1998

Ort (genaue Anschrift): Remmers Bauchemie GmbH
Postfach 1255
49624 Loningen

Vertreter des AG: Herr Janning

Vertreter des 1bac: Frau Lotzmann

Das in Tabelle 1 aufgefiithrte Material wurde bei der Probennahme entnommen und am
21.10.1998 1in das ibac eingeliefert.



=
Seite 3 des Priifberichtes Nr. M 97

Tabelle 1:  Probeneingang

Bezeichnung |  Verpackung | Gewicht | Charge Nr. | Entnahme-
‘ ‘ (brutto) | ~ |datum
T ; ‘ T kg " & k -
1 2 1 3 4 5
L ® 5
FllnCPSll_ IC Kunststoffdose mit 1 EB 00544 | 21.10.1998
Impragniercreme | Schraubverschluf3

Das Probennahmeprotokoll liegt im ibac vor.

3 ANGABEN ZU ABFULLUNG UND WERKSEIGENER PRODUKTIONS-
KONTROLLE

Die Impréagniercreme wird vom Hersteller in Deckelfissern angeliefert und in Kunststoff-
gebinde zu 5 und 30 Liter abgefiillt. Die Abfiillung erfolgt zum jetzigen Zeitpunkt noch per
Hand aus den Fiassern in die Gebinde. Die Fiillmenge wird iiber das Gewicht bestimmt. Die
Abfiillung groBerer Mengen soll zukiinftig mittels einer halbautomatischen Abfiillanlage er-
folgen. Die Gebinde werden im Hochregallager des Auftraggebers bis zum Vertrieb gelagert.

Die Eigeniiberwachung erfolgt in den Labors des AG und umfaft die KenngroBen:
o Wirkstoffgehalt (gravimetrische Bestimmung nach Hydrolyse),

¢ Infrarotspektrum an der Originalsubstanz,
¢ Dichte.

Uber jede Charge wird ein Protokoll gefiihrt, das die oben genannten Kennwerte sowie die
zugehorigen Chargennummern umfaft. Die Datenerfassung erfolgt elektronisch.

4 PRUFUNGEN

Zum Nachweis der Identitit mit dem grundgepriiften Material wurden an Funcosil® IC Im-
pragniercreme folgende Priifungen durchgefiihrt:
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o Wirkstoffgehalt (gravimetrische Bestimmung nach Hydrolyse),
¢ Infrarotspektrum an der Originalsubstanz (ATR-Methode),
e Dichte.

Die Priifungen erfolgten gemill TP OS, Ausgabe 96, zur ZTV-SIB. In den Fillen, wo die
TP OS nur allgemeine Rahmenbedingungen fiir die Priifmodalititen beschreibt, wurde wie
bei der Grundpriifung verfahren.

In der nachstehenden Tabelle 2 sind die Priifergebnisse (Einzelwerte (EW) und Mittelwerte
(MW)) an den Ausgangsstoffen zusammengestellt. Als Bezugswerte (BW) sind die Mittel-
werte aus der Grundpriifung angegeben. Das zugehorige Infrarotspektrum befindet sich in
Bild B1, Seite B1.

Tabelle 2:  Priifergebnisse von Funcosil® IC Impragniercreme

Art der Priffung/ | Pritfung | Einheit | 1. EW |2. EW | MW | BW | Diff. | zul

Prifgrofe | gem. b ‘ aus | Diff.
TP OS Gp) |
Abschn.

| 2 3 4 5 7 3 9 - 10

Wirkstoffgehalt 22 M.-% | 49,58 | 49,80 | 49,69 | 50,03 |-0,7% | + 10 %

Dichte 2.4 g/em® | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,894 |+0,3%| +2 %

Infrarot-Spektrum 2.3 |zeigt keine signifikanten Abweichungen im Vergleich zum

Spektrum der Grundpriifung, (s. Bild B1, Seite B1)

1) GP: Grundpriifung (ibac Priifbericht Nr. A 3299 vom 30.04.1998)

5 ZUSAMMENFASSUNG

Die Ergebnisse der Priifungen am Material Funcosil® IC Imprégniercreme liegen innerhalb

der Toleranzbereiche der TL OS. Eine Zusammenstellung der Priifergebnisse an getrinkten

Probekorpern aus der Grundpriifung, befindet sich in Tabelle A1, Seite Al.

Die Sachbearbeiterin Der Direktor
1. A.
= s
=
N

Dipl.-Ing. Susanne Lotzmann

Dr.-Ing. B. Riecken
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Zusammenfassung der Priifergebnisse an den Verbundk(é/rpern du

Tabelle Al:
Grundpriifung, ibac Priifbericht Nr. A 3299 vom 30.04.1998/ _,
Ab-  |Kennwert/Prifmerkmal Priifergebnis An’forden\ir{g ‘
schnitt o . " .. ing’
im erhillt?
Bericht L
; ~_ Priifungen an Verbundkorpern L
5.1 Masseverlust nach Frost-Tausalz- | Beginn des Beginn des Ja
Beanspruchung Versagens der Versagens
Schutzwirkung  |der Schutz-
der hydropho- wirkung
bierten Wiirfel |> 15 Zyklen
18 Zyklen spiter |spéter als bei
als bei unbehan- |unbehandel-
delten Wiirfeln | ten Wiirfeln
5.2 Wasseraufnahme und Bestdndigkeit| Wasseraufnahme | Wasserauf- Ja
in alkalischer Umgebung =36 % der nahme
Nullprobe nach | < 50 % der
Alkalibelastung | Nullprobe
nach Alkali-
belastung
53 Wasserdampfdiffusion (wet-cup) u =281 bei - keine
hydrophobierten Anfor-
Proben gegen- derung
iiber 131 bei
unbehandelten
Proben
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Bild B1: Infrarot-Spektrum von Funcosil™ IC Impragniercreme an der Originalsubstanz

(SP 1617)



