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schitzt Werte am Bau

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 0405

Dichtschlamme

Mineralische Dichtungsschlamme
Chromatarm gemaf RL 2003/53/EG

Dichtschiamme
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Anwendungsgebiete Produktkenndaten
= Neubauabdichtung von erdbe- Wasseranspruch: 20-21%
ruhrten Bauteilen gegen alle Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten
Wasserbeanspruchungen so- Wasseraufnahmekoeffizient w24: < 0,1 kg/(m2*h>?)
wie rlickseitig driickendes Wasserdampfdiffusion p: < 200
Wasser Druckfestigkeit n. 28 Tagen: ca. 30 N/mm?
* Horizontalsperre gegen auf- Biegezugfestigkeit n. 28 Tagen: ca. 6 N/mm?
steigende Feuchtigkeit im Auf-
standsbereich von Wéanden =  Wasserundurchléssig bei Untergrund

= Hinterfeuchtungsschutz fir die
Neubauabdichtung mit Rem-
mers KMB

= Haftbriicke fur Remmers Dicht-
spachtel bei der Neubauab-
dichtung

= Abdichtung von Sockelberei-
chen in Verbindung mit Rem-
mers Putzen

= Behdlterabdichtung gegen von
innen drickendes Wasser im
Trinkwasserbereich

Produkteigenschaften

Remmers Dichtschlamme ist eine

hochwertige, zementgebundene

Bauwerksabdichtung mit hervorra-

genden Produkteigenschaften:

= Leichte und schnelle Verarbei-
tung auf KS-, Ziegel- und Be-
tonuntergriinden
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Druckwasser (auch rickseiti-
ger Wasserdruck!)
= Tiefschutzabdichtung des Un-
tergrundes durch Verkieselung
mit Remmers Kiesol
= Hohe Untergrund- und Ver-
bundhaftung
= Besonders widerstandsféhig
gegen mechanische und che-
mische Einwirkungen
Wasser- und frostbesténdig
Austrocknungsférdernd, da
dampfdurchlassig

B Prifnachweise/Zeugnisse

= Abdichtung gegen riickseitigen
Wasserdruck

= Allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis

= Prifzeugnisse gemal DVGW-
Regelwerk W 347 und W 270
fur den Trinkwasserbereich
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Der Untergrund muss fest, tragfa-
hig und frei von haftungsmindern-
den Bestandteilen sein.

Das Vornassen des Untergrundes
vor der Instandsetzung erfolgt je
nach Feuchtegehalt und Saugfa-
higkeit. Stark saugendes Mauer-
werk (z.B. trockene KS-Steine)
rechtzeitig mehrmals vornéassen!
Der Auftrag der Abdichtung erfolgt
stets auf den mattfeuchten, aber
nicht glanzend nassen Untergrund.

Verarbeitung

B Tiefschutz-Grundierung
Kiesol 1:1 mit Wasser verdinnt auf
den mattfeuchten, gereinigten
Untergrund volldeckend ohne ab-
laufende Uberschisse aufsprihen.
Nach kurzer Wartezeit (mind.15
Minuten) kann weitergearbeitet
werden.
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B Abdichtung

5,0 - 5,3 Liter Wasser in ein sau-
beres Gefal? (Mortelkiibel) vorge-
legen und 25 kg Dichtschlamme
zugeben. Mittels Mischgerat ca.

3 Min. homogen anmischen und
nach 2 Min. Reifezeit kurz aufriih-
ren, bis eine verarbeitungsgerech-
te Konsistenz erreicht ist.

Der Wasserzugabebereich ist zu
beachten!

Dichtschlamme direkt nach dem
Anmischen volldeckend mit wei-
chem Quast im Schlammverfahren
aufstreichen. Nach ca. 20 Min.
(untergrundabhangig) einen zwei-
ten Schlammanstrich wie zuvor
beschrieben auftragen.

Bei aufstauendem Sicker- oder
Druckwasser Dichtschlamme in
drei Schlammfolgen auftragen.
Die Mindestauftragsmenge der
Schlamme betragt 2,0 kg/m?2

(> 1mm Schichtdicke) je Auftrag.
Die Gesamtschichtdicke der Dicht-
schlamme darf an keiner Stelle

5 mm Uberschreiten.

B Wasserbeanspruchung und
Schichtdicken

Art der Wasser- |Mindest-
beanspruchung |schichtdicke
inmm

Verbrauch in kg/m?

Frischmoértel  |Pulver

Bodenfeuchte,
nichtstauendes
Sickerwasser 2 4 3,2
2 Arbeitsfolgen

Aufstauendes
Sickerwasser u.
driickendes 3 6 5
Wasser

3 Arbeitsfolgen:

Da sich Wasserbelastungen an-
dern kbénnen, empfehlen wir,
3 mm Schichtdicke auszufiihren.

Im Wand-/Bodenanschluss Dich-
tungskehle aus Remmers Dicht-
spachtel (Art. 0426) frisch auf
Dichtschlamme als Haftschlamme
einziehen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes

keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den

Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedirfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschéftsbe-

dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Giltigkeit.
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Horizontalabdichtung
im Wandaufstandsbereich:
1 Grundverkieselung*
+ 1 Schlammauftrag
Hinterfeuchtungsschutz
im Dichtkehlenbereich:
1 Grundverkieselung*
im Sockelbereich:
1 Grundverkieselung*
+ 1 Schlammauftrag
mineralische Grundab-
dichtung im Bodenbereich:
1 Grundverkieselung*

*Eine Grundverkieselung beinhal-
tet das Aufsprihen von Kiesol 1:1
in Wasser verdiinnt und das nach-
folgende Aufschlammen von Dicht-
schlammen nach mind. 15 Min.
Wartezeit ,frisch in frisch®.

B Dehnféhige senkrechte
AufRenabdichtungen
Bei Bodenfeuchtigkeit bzw. auf-
stauendem Sickerwasser Rem-
mers Dickbeschichtungen nach
den Verarbeitungsrichtlinien ein-
setzen. Dabei muss die Dicht-
schlamme abgebunden bzw. luft-
trocken sein.
Fur nachfolgenden Putzauftrag in
die letzte noch frische Schlamm-
schicht volldeckend Remmers Vor-
spritzmortel (Art. 0400) einwerfen
und 24 — 48 Stunden abbinden
lassen. Danach Remmers Sanier-
putze aufbringen.

Hinweise

Nicht bei Luft-, Untergrund- und
Baustofftemperaturen unter 5 °C
und dber 30 °C verarbeiten. Die
angefuhrten Produktkenndaten
wurden unter Laborbedingungen
bei 20 °C und 65 % relative Luft-
feuchte ermittelt. Niedrige Tempe-
raturen verlangern, hohe Tempera-
turen verkirzen die Verarbeitungs-
und Erhartungszeiten.
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Nach dem Aufbringen fertige Be-
schichtung auf Fehlstellen prifen
und mind. 24 Std. vor Witterung
(Sonne, Wind, Regen, Frost)
schutzen und feucht halten (z.B.
abdecken mit Folie).

Arbeitsgeréate, Reinigung

Fir Kiesol: K-Flachenspritze.

Fir Dichtschlamme: Deckenbirs-
ten bzw. Schlammbesen oder ma-
schinell Feinputzmaschinen (Desoi
SP.8/SP.10).

Reinigung der Arbeitsgerate im
frischen Zustand mit Wasser.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Papiersack 25 kg

Trockenmortel-Verbrauch:

Ca. 3,2 kg/m2 (nichtdriickendes Wasser)
Ca. 5,0 kg/m2 (driickendes Wasser)
Ca. 1,6 kg/m2 pro Schlammauftrag

Lagerung:
Trocken, in geschlossenen Gebin-
den, mind. 12 Monate.

Sicherheit, Okologie, Entsor-
gung

Néahere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zu Entsorgung und
Okologie kénnen dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt entnommen

werden.
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