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Technisches Merkblatt
Artikelnummer 3162

schitzt Werte am Bau

Epoxi-Holzersatzmasse

Losemittelfreie, Zweikomponenten-
Ausgleichsmasse, bevorzugt fir Holz an Fachwerk

USWw.

Anwendungsgebiete Produktkenndaten

Anwendungsgebiete

An allen morschen Holzteilen zur
Wiederherstellung der urspriingli-
chen Dimensionen, speziell fur die
Reparatur an Fachwerkhausern.

3162-TM-11-06.doc

Dichte:
Mischungsverhaltnis:

Lieferform:
Farbton:

0,93 g/cm3 bei +20C

15 Teile Komponente A

1 Teil Komponente B (Héarter)
3 kg Eimer

grau

Produktkenndaten im ausgehéarteten Zustand geman

Grundsatzprifung:

Druckfestigkeit:
Biegezugfestigkeit:
Haftzugfestigkeit:

E-Modul:
Temperaturaus-
dehnungskoeffizient:

Produkteigenschaften

Remmers Epoxi-Holzersatzmasse
hat ein geringes spezifisches Ge-
wicht und eine hohe Druckfestig-
keit. Dadurch eignet sich das Ma-
terial zum Ersatz von Holz im
Fachwerk. Aufgrund der sehr fei-
nen Fullstoffe kann die Epoxi-
Holzersatzmasse praktisch auf 0
mm angeglichen werden. Damit
lassen sich auch feine Uneben-
heiten im Holz beseitigen. Nach
Durchhartung ist die Epoxi-
Holzersatzmasse mit Rofalin Acryl
oder Aidol Deckfarbe zur Farbton-
angleichung tberstreichbar.
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48,5 N/mm?2

18,0 N/mm2

3,5 N/mmz2 Bruch des
Betonprobekdorpers
5350 N/mm?2

32 x 10-6/K

Herstellen der gebrauchsferti-
gen Zuber.

Beide Komponenten werden im
richtigen Verhéltnis zueinander
abgepackt geliefert.

Die Harterkomponente (B) ist
restlos in die Harzkomponente (A)
einzubringen. Es sind Rihrer nach
dem Gegenstromprinzip einzuset-
zen.

Als Antrieb sind Bohrmaschinen
mit max. 400 U/Min. zu verwen-
den. Die Mindestmischzeit von ca.
2 Min. ist einzuhalten.

Beim Mischen grol3erer Mengen
(uber 10 1) sind geeignete Misch-
maschinen, z. B. Beba-
Zwangsmischer, einzusetzen.
Schlierenbildung zeigt unzurei-
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chendes Mischen an. Mangelhafte
Mischungen fuhren zu Blasenbil-
dung und verursachen weiche,
nicht vollkommen ausreagierte
Stellen.

Vorbehandlung des Holzes

Die zu reparierenden Schadstellen
im Holz sind vor der Verarbeitung
mit Remmers Epoxi-
Holzverfestigung zu grundieren.
Wichtig ist, das Epoxi-
Holzersatzmasse in den frischen,
noch klebenden Voranstrich ein-
gebracht wird.

Verarbeitung

Die fertige Holzersatzmasse inner-
halb der angegebenen Topfzeit mit
sauberen Werkzeugen einbringen,
gut verdichten und abglatten. Zum
Abglatten der Oberflachen Werk-
zeuge grundlich reinigen und mit
Verdunnung V 101 befeuchten,
jedoch Tropfenbildung vermeiden.
Innerhalb der Topfzeit lasst sich
Remmers Epoxi-Holzersatzmasse
einwandfrei glatten oder die Holz-
struktur nachbilden. Die Objekt-
und Umgebungstemperatur muss
wahrend der Verarbeitung und
Aushértung mind. 8°C betragen.
Eventuell bendtigte Schalhilfen
sind mit einer PE-Folie als Trenn-
mittel zu versehen.

Arbeitsgerate, Reinigung
Spachtel, Kelle, Edelstahlglatter,
Reibebrett, Mischgerat.
Arbeitsgerate und eventuelle Ver-
schmutzungen sind sofort und im
frischen Zustand mit Verdiinnung
V 101 zu reinigen. Im getrockneten
Zustand lassen sich Verunreini-
gungen praktisch nicht mehr ent-
fernen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auf3erhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedurfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschéftsbe-

dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gultigkeit.

3162-TM-11-06.doc

Verbrauch / Einbringmenge

Je mm Schichtdicke 0,93 kg/m?;
entsprechend 0,93 kg je Liter Vo-
lumen.

1 1/4 Stunde bei 20T bezogen auf
einen 1 kg Ansatz. Héhere
Temperaturen und gréRere Ansat-
ze verkirzen die Verarbeitungs-
zeit. Niedrige Temperaturen ver-
langern sie.

Lagerfahigkeit

In Originalgebinden, verschlossen
und unvermischt, bei kihler, je-
doch frostfreier Lagerung mind.

9 Monate.

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:

Komp. A : Reizt die Augen und die
Haut.

Sensibilisierung durch Hautkontakt
mdglich.

Komp. B: Gesundheitsschadlich
beim Einatmen, Verschlucken und
Beruihrung mit der Haut.
Verursacht Veratzungen.
Sensibilisierung durch Hautkontakt
moglich.

Sicherheitsratschlage:

Komp. A:

Bei der Arbeit geeignete Schutz-
handschuhe und Schutzbril-
le/Gesichtsschutz tragen.

Darf nicht in die Hande von Kin-
dern gelangen.

Bei Beriihrung mit den Augen so-
fort griindlich mit Wasser spulen
und Arzt konsultieren.

Bei Berthrung mit der Haut sofort
abwaschen mit viel Wasser und
Seife.

Bei Verschlucken sofort &rztlichen
Rat einholen und Verpackung oder
Etikett vorzeigen.
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Komp. B:

Bei der Arbeit geeignete Schutz-
kleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tra-
gen.

Bei Bertihrung mit den Augen so-
fort grindlich mit Wasser spulen
und Arzt konsultieren.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort
Arzt hinzuziehen (wenn maglich,
dieses Etikett vorzeigen).

Bei Berthrung mit der Haut sofort
abwaschen mit viel Wasser und
Seife.

Darf nicht in die Hande von Kin-
dern gelangen.

Entsorgung

Vor der Entsorgung die Kompo-
nenten A und B im jeweiligen
Mischungsverhaltnis ausharten
lassen und nach Schlissel-Nr. 55
513 (Altlacke/Altfarben ausgehér-
tet) geman den behdordlichen Vor-
schriften entsorgen. Nicht ausge-
hartetes Material muss gemaR den
behérdlichen Vorschriften nach
Schliissel-Nr. 55 512
(Altlacke/Altfarben, nicht ausge-
héartet) als Sonderabfall entsorgt
werden. Entleerte Verpackungen
sind den Recyclingsystemen zu-
zufuhren.

Okologie

Nicht in Gewasser, Abwasser oder
ins Erdreich gelangen lassen.
Komp. A/B: WGK 2

Komp. A und B ausreagiert: WGK
0

Kennzeichnung

VbF:
GefStoffV:

-/-
Komp. A: Xi Rei-
zend

Komp. B: C Atzend
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