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Technisches Merkblatt
Artikelnummer 6277

Epoxy Hard

(Acolan Hard Fill)

schitzt Werte am Bau

Fill

Gefillter Grundier- und Ausgleichsspachtel auf
Epoxydharzbasis fur mineralische Untergriinde

Anwendungsgebiete Produktkenndaten

Grundier- bzw. Egalisierungsspach-
tel zum Ausgleich von kleineren
Unebenheiten und Rauhtiefen im
Untergrund oder als Basisschicht fur
Einstreubelage.

Anwendungsbeispiele:

Verbrauchermarkte
Werkstatten
Fabrikationshallen
Ausstellungs- oder Montage-
raume

GrofR3- und Einzelhandel
Kindergarten

Schulen
Krankenhauser
Eingangsbereiche
Verkaufsraume
Ladenbau

Offentliche Bereiche
Industrie

6277-TM-08-10-Riih

Komp. A Komp. B Mischung
Dichte: 2,00 g/cm3 1,05 g/cm3 1,74 g/cm3
Viskositat: pastos pastds pastos

Produkteigenschaften

Epoxy Hard Fill ist ein vorgefilltes
Epoxydharzbindemittel zum Aus-
gleich von kleineren Unebenheiten
und Rauhtiefen.

Guter Verlauf

Kein Ab- bzw. Weglaufen
Weichmacherfrei

Nonyl- und alkylphenolfrei
Mechanisch belastbar
Chemisch belastbar

Benzin-, Fett- und Olresistent

Untergriinde

Der Untergrund muss tragfahig,
formstabil, fest, frei von losen Teilen,
Staub, Olen, Fetten, Gummiabrieb
und sonstigen trennend wirkenden
Substanzen sein. Die Oberflachen-
zugfestigkeit des Untergrundes mufd
im Mittel 1,5 N/mm?, die Druckfestig-
keit mind. 25 N/mm2 betragen.

Die Untergriinde mussen ihre Aus-
gleichsfeuchte erreicht haben und
auch wahrend der Nutzung vor riick-
seitiger Feuchtigkeitseinwirkung
geschiitzt sein.

m  Beton max. 4 M-%
®  Zementestrich max. 4 M-%
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Untergrundvorbereitung

Der Untergrund ist durch geeignete
MafRnahmen, wie z.B. Kugelstrahlen
oder Diamantschleifen, so vorzube-
reiten, dafd er die aufgefihrten An-
forderungen erfillt.

Ausbruch- und Fehlstellen im Unter-
grund sind im Remmers PCC Sys-
tem oder mit Remmers EP Morteln
oberflachenbiindig zu verfillen.

Zubereitung

Der Harter (Komp. B) wird der
Grundmasse (Komp. A) vollstandig
zugegeben, anschliel3end wird die
Masse durchmischt, in ein anderes
Gefald umgefllt und nochmals
grundlich gemischt.

Bei gefillten Systemen wird der
Epoxydharzmischung die der An-
wendung entsprechende Menge
Fullstoff unter langsamen Rihren
zugegeben und grundlich durch-
mischt.

Die fertige Mischung wird direkt nach
der Zubereitung auf die vorbereite-
ten Flache gegeben und mit geeig-
neten Mitteln verteilt.
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Mischungsverhaltnis

84 : 16 Gewichtsteile

Verarbeitbarkeitsdauer

Bei 20 °C und 60 % relativer Luft-
feuchtigkeit ca. 25 Minuten. Hohere
Temperaturen verkirzen, niedrigere
verlangern die Topfzeit.

Verarbeitungshinweise

Bei der Arbeit auf geeignete Schutz-
ausriistung achten (siehe auch per-
sonliche Schutzausriistung).

Auftragsverfahren

Je nach Anwendung mit Zahnkelle,
Glattkelle, Aufziehrakel oder Sta-
chelwalze.

Wartezeiten

Die Wartezeiten zwischen den Ar-
beitsgangen sollten bei 20 °C mind.
16 Stunden und max. 2 Tage betra-
gen. Bei Wartezeiten oberhalb 48
Stunden muss die Oberflache des
vorangegangenen Arbeitsganges mit
feuergetrocknetem Quarzsand
abgestreut werden. Der angegebene
Zeitraum wird durch héhere Tempe-
raturen verkirzt und durch niedrige-
re verlangert.

Verarbeitungstemperatur
Werkstoff-, Luft- und Untergrund-
temperatur mind. 8 °C, max. 30 °C.
Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80
% nicht Uberschreiten. Die Unter-
grundtemperatur muss mindestens 3
°C Uber der Taupunkttemperatur
liegen.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luft-
feuchtigkeit: Begehbar nach 16
Stunden, mechanisch belastbar
nach 3 Tagen, vollig ausgehartet
nach 7 Tagen . Bei niedrigen Tem-
peraturen entsprechend langer.

Wahrend des Aushéartungsprozesses
(ca. 24 Std. bei 20 °C) aufgetrage-
nes Material vor Feuchtigkeit schit-
zen, da sonst Oberflachenstérungen
und Haftungsminderungen auftreten
kdénnen.

Anwendungsbeispiele

Grundier- u. Ausgleichsspachte-
lung ca. 1 mm:

Das verarbeitungsfertige Epoxy Fill
wird mittels geeigneter Zahnkelle,
Glattkelle oder geeignetem Aufzieh-
rakel aufgebracht.

6277-TM-08-10-Riih

AnschlieRend wird die noch frische
Schicht mit einer Stachelwalze im
zweifachen Kreuzgang gleichmafig
durchgearbeitet. Unmittelbar nach
dem Stacheln muss ein geeignetes
Einstreumaterial gleichmaRig einge-
streut werden.

Verbrauch: mind. 1,5 kg/m2 Epoxy
Fill

Grundier- u. Ausgleichsspachte-
lungca.l1l-2mm:

Die verarbeitungsfertige, gefillte
Epoxy Fill / Selectmix 05-Mischung
wird mittels geeigneter Zahnkelle,
Glattkelle oder geeignetem Aufzieh-
rakel aufgebracht. AnschlieRend
wird die noch frische Schicht mit
einer Stachelwalze im zweifachen
Kreuzgang gleichmafig durchgear-
beitet. Unmittelbar nach dem Sta-
cheln muss ein geeignetes Ein-
streumaterial gleichmafig einge-
streut werden.

Verbrauch: mind. 2,0 kg/m2 Epoxy
Fill und 1 kg Selectmix 05

Grundier- u. Ausgleichsspachte-
lung ca. 2 mm:

Die verarbeitungsfertige, geflillte
Epoxy Fill / Selectmix 08-Mischung
wird mittels geeigneter Zahnkelle,
Glattkelle oder geeignetem Aufzieh-
rakel aufgebracht. AnschlieRend
wird die noch frische Schicht mit
einer Stachelwalze im zweifachen
Kreuzgang gleichmaf3ig durchgear-
beitet. Unmittelbar nach dem Sta-
cheln muss ein geeignetes Ein-
streumaterial gleichméRig einge-
streut werden.

Verbrauch: mind. 2,0 kg/m2 Epoxy
Fill und 1,6 kg Selectmix 08

Arbeitsgerate, Reinigung

Zahnkelle, Glattkelle, Aufziehrakel,
Stachelwalze, Mischgerét evtl.
Zwangsmischer. Arbeitsgerate und
evtl. Verschmutzungen sind sofort
und in frischem Zustand mit vV 101
zu reinigen.

Personliche Schutzausristung

Geeignete Nitril-Handschuhe (z. B.
Tricotril der Firma KCL), Schutzbrille,
Spritzschutz, langarmliges Hemd
oder Armstulpen.

Beim Verspriihen eines spritzfahigen
Materials ist eine erweitere Schutz-
ausrustung (Atemfilter) notwendig.
Siehe dazu Sicherheitsdatenblatt.
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Hinweise

Alle vorgenannten Werte und Ver-
brauche sind unter Laborbedingun-
gen (20°C) mit Standardfarbtonen
ermittelt worden.

Bei Baustellenverarbeitung kénnen
abweichende Werte sowie von der
Angabe im Technischen Merkblatt
abweichende Fillgrade und Ver-
brauche auftreten.

Schleifende mechanische Belastun-
gen fuihren zu VerschleiRspuren in
der Beschichtungsoberflache. Nicht
geeignet fur metall- oder
polyamidbereifte Fahrzeuge!

In AuRRenbereichen oder bei stark
saugenden bzw. blasenden Unter-
grunden ist eine separate Grundie-
rung erforderlich.

Unter UV- und Witterungseinfliissen
sind Epoxydharze generell nicht
farbstabil.

Weitere Hinweise zur Verarbeitung,
Systemaufbauten und Pflege der
aufgefuhrten Produkte sind den
aktuellen Technischen Merkblattern
und den Remmers Systemempfeh-
lungen zu entnehmen.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Weil3blechgebinde 10 kg

Verbrauch:
Je nach Anwendung mind. 1,5 kg/m?
Epoxy Hard Fill.

Lagerung:

Im Originalgebinde verschlossen
und unvermischt bei kiihler jedoch
frostfreier Lagerung mind. 6 Monate.

www.remmers.de
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Sicherheit, Okologie, Entsor-
gung

Nahere Informationen zur Sicherheit
bei Transport, Lagerung und Um-
gang, sowie zur Entsorgung und
Okologie kdénnen dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt und der Bro-
schire ,Epoxidharze in der Bauwirt-
schaft und Umwelt* der Deutschen
Bauchemie e. V. (2. Auflage, Stand
2009) entnommen werden.

GISCODE: RE 01

Chem VOC Farb V (2004/42/EG):
Gruppe (LB):

Stufe 2 (2010): max. 500 g/l
Stufe 1 (2007): max. 550 g/l
Dieses Produkt enthalt < 500 g/l

Notfallauskunft:

Mo. — Do. von 07.30 bis 16.00 Uhr
Fr. 07.30 bis 14.00 Uhr

Abteilung Produktsicherheit:

Tel.: 05432/83-138

Nach Dienstschluss:

Tel.: 05961/919547

Handy: 0171/6428297

Fax: 05961/919548

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes

keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedurfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gultigkeit.
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