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Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2828

schitzt Werte am Bau

Fllssige Folie

Rollfahige, wasserbestandige Dichtfolie

auf Dispersionsbasis

Prifbericht: Merkblatt B 67 der Saurefliesner-Vereinigung e.V.,
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Wasserbasiert Fir innen Risstiberbriick- Verarbeitungs- Streichen/Rollen  Gesamt Einbring-/  Frostfrei u. kiihl Lagerdauer
ungsfahigkeit temperatur Aufbringmenge lagern/ vor
Feuchtigkeit
schiitzen/ Gebinde
verschlieRen
Anwendungsgebiete Produktkenndaten
Im Innenbereich fir Abdichtungen . o . .
an Wand und Boden, m Bad Du. SRSl
sche, Kiiche etc. Auf feuchtigkeits- ' Filllstoffe
empfindlichen, saugenden Unter- Dichte: 1.45 a/ml
grtinden, z. B. Gipsbaustoffen und Nassfil-mdicke ro Anstrich: cé 0% mm
mineralischen saugenden Unter- R pro i : e
grinden, z. B. Estrich, Zement- Abluftze!t 1. Anstr!ch. ca. 3 Std.
L ' Abluftzeit 2. Anstrich: ca. 20 Std.

putz, Porenbeton, KS Stein.

Produkteigenschaften

Remmers Flussige Folie vulkani-
siert nach dem Auftragen zu einer
wasserdichten Polymerschicht und
ist als Grundbeschichtung hinter
keramischen Fliesen und Platten,
z. B. im Sanitarbereich anzuwen-
den. Die ausreagierte Schicht ist
auch bei nachtraglich auftretenden
Untergrundrissen bis ca. 0,5 mm
Breite bei 1 mm Auftragsdicke
risstiberbriickend.

Der Untergrund muss sauber, tro-
cken und tragféhig sein. Aus-
bruchstellen mit geeigneten Mor-
teln schlieRen. Grate missen
abgestemmt werden. Festhaftende
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Dispersionsanstriche kénnen als
Haftuntergrund verbleiben. Alte
Alkydharzfarben sind restlos zu
entfernen. Bitumindse Abdichtun-
gen sind nicht mit Remmers Flus-
sige Folie vertraglich. Grundséatz-
lich ist eine Grundierung mit
Remmers Tiefgrund W erforder-
lich.

Verarbeitung

Remmers Flissige Folie mit ge-
eignetem Werkzeug (Rolle, Fl&-
chenstreicher) satt und vollflachig
auf den Untergrund aufbringen und
— falls technisch erforderlich — in
die noch feuchte, erste Schicht im
Bereich von Anschlussfugen oder
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Rohrdurchbriichen vorkonfektio-
nierter Dichtfolien einbetten.

Nach Abliftzeit Zweitanstrich
vollsatt auftragen. Nach kompletter
Durchtrocknung beider Schichten
kann dann ein keramischer Belag
mit Remmers Flexkleber (Art.-

Nr. 2849) angebracht werden.

Hinweise

Remmers Flissige Folie nicht als
Abdichtung gegen drickendes
Wasser und im Unterwasserbe-
reich einsetzen. Alle Zeitangaben
gelten fur Normklima,

23° C und 50 % rel. Feuchte.
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Arbeitsgerate, Reinigung

Pinsel, Flachenstreicher, Lamm-
fellrolle.

Alle Arbeitsgeréate und Dispersi-
onsspritzer lassen sich in frischem
Zustand mit Wasser reinigen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auRerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedurfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschéftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gultigkeit.
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REINNES

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Kunststoffgebinde 7 kg bzw. 20 kg.

Verbrauch:

Fur die 1. Beschichtungslage bis
400 g/mz2, abhangig vom Unter-
grund und eingebetteten Dichtfoli-
en. Alle weiteren Beschichtungsla-
gen ca. 250 g/m=.

Lagerung:

Im Originalgebinde verschlossen
bei kihler, jedoch frostfreier Lage-
rung mind. 12 Monate.
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Sicherheit, Okologie, Entsor-
gung

Nahere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung
und Okologie kénnen dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-

men werden.
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