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Technisches Merkblatt

schitzt Werte am Bau

Artikelnummer 3682 - 3685

PUR Agua

Color Top 2K M

Seidenmatte, wassrige, farbige Versiegelung flr den

Innen- und AulR3enbereich
Gepruft nach den AgBB-Prufkriterien fir VOC-Emissionen aus innen-

raumrelevanten Bauprodukten.
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Mischungs- Verarbeitungs- Mischzeit Streichen/Rollen Topfzeit Lagerdauer Frostfrei lagern

Verhaltnis temperatur

2Komponenten
Anwendungsgebiete Produktkenndaten
Zur farbigen, seidenmatten Versie- Mischung Komp. A Komp. B
gﬁg’g%gg:!gﬁ&?ﬂ:}ggf FESrOSZ: Aussehen: tribe farblos tribe
ringe bis mittlere Beanspruchungen. D.'Chte _(?0 °C): 1,14 g/cm3 1,13 g/cm3 1,15 g/cm

Viskositat (25 °C): 1270 m Pas 400 m Pas 5000 m Pas

Produkteigenschaften Feststoffgehalt: 50 %
Zweik i id t Abrieb nach Taber: 50 mg bei CS 17 und 1000U; 10N

welkomponentige, seidenmatte, Glanzgrad bei 85°: 15 Einheiten
wassrige und farbige Versiegelung Farbténe: Kieselar Art-Nr. 3682
mit guter UV- und Chemikalienbe- . leseigrau T

AN silbergrau Art.-Nr. 3683
standigkeit. PUR Aqua Color Top licht Art-Nr. 3684
2K M weist eine hohe Bestéandig- ichrgrau o
kei iber heid " Sonderfarbton  Art.-Nr. 3685
aﬁ:‘t gegenuber heillen Autoreifen (Sonderfarbténe nur in 10 kg Gebinden
Die Versiegelung ist wasser- Zubereitung Verarbeitungshinweise

dampfdurchlassig und zeigt eine
hohe Deckkratft.

Der bereits mit einem Remmers
Beschichtungssystem beschichtete
Untergrund muss frei von trennend
wirkenden Substanzen sein und
eine saubere und tragféahige Ober-
flache aufweisen. Die Versiege-
lung ist innerhalb von 48 Stunden
nach der Beschichtung aufzubrin-
gen. Sollte dieses nicht moglich
sein, ist die Oberflache mit einem
Schleifgitter vorzubehandeln und
anschlieBend zu entstauben.
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Der Harter (Komp. B) wird der
Grundmasse (Komp. A) vollstandig
zugegeben. AnschlieRend wird die
Masse durchmischt, in ein anderes
Gefall umgefillt und nochmals
grundlich gemischt.

Mischungsverhaltnis

85:15 nach Gewichtsteilen

Verarbeitbarkeitsdauer

Bei 20° C und 60 % relativer Luft-
feuchtigkeit ca. 45 Minuten. Hohe-
re Temperaturen verkirzen, nied-
rigere verlangern die Topfzeit.
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Werkstoff-, Luft- und Untergrund-
temperatur mindestens 10° C,
maximal 25° C. Die relative Luft-
feuchtigkeit darf 80 % nicht Gber-
schreiten. Die Untergrundtempera-
tur muss mindestens 3° C Uber der
Taupunkttemperatur liegen.

Das Material muss vor Gebrauch
homogen aufgeruhrt werden.

Es ist sicherzustellen, dass es
innerhalb eines Arbeitsganges
weder zu einem Mehrfach-Auftrag
noch zu Material-Uberlappungen
von bereits angetrocknetem Mate-
rial kommt.
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Es wird empfohlen - je nach Grol3e
der Flache - mit mindestens 2 oder
mehreren Personen im Kreuzgang
zu arbeiten, damit eine gleichmé-
Bige Oberflachenoptik der Versie-
gelung gewébhrleistet werden kann.
Eine oder mehrere Personen legen
das Material mit der 25 cm Epoxy-
Rolle in einer Richtung vor. Eine
weitere Person rollt die Versiege-
lung direkt im Kreuzgang mit der
50 cm Epoxy-Rolle nach und ver-
teilt das Material einheitlich in
Bahnen. Die Verteilungswalze
sollte vorher satt mit Material ge-
trankt sein. Wichtig ist, dass immer
frisch in frisch gearbeitet wird und
dass das Material gleichmaRig
verteilt wird. Pfitzenbildung ist
zwingend zu vermeiden.

Bei 20° C nach ca. 8 Stunden be-
gehbar, nach 1 Tag leicht belast-
bar. Die volle mechanische und
chemische Belastbarkeit wird bei
20° C nach 7 Tagen erreicht.
Durch tiefere Temperaturen ver-
langert sich die Trockenzeit.

Verarbeitung

Verarbeitung mittels Rolle:

PUR Aqua Color Top 2K M mittels
25 cm Epoxy-Rolle (Art.-Nr. 5049)
gleichmafig aufbringen. Um An-
satze zu vermeiden, muss die
versiegelte Flache im frischen
Zustand mittels einer mit Material
gesattigten 50 cm Epoxy-Rolle
(Art.-Nr. 5040) wie oben beschrie-
ben nachgerollt werden. Die Rollen
sind nach spatestens 30 Minuten
durch neue zu ersetzen. Angebro-
chene Gebinde mussen in der
gleichen Zeit verarbeitet sein.

Farbtongebung:

Die Versiegelung sollte den glei-
chen Farbton wie die zu versie-
gelnde Flache haben.

Bei unterschiedlich farbigen Unter-
grunden kann ein zweiter Arbeits-
gang zur Erreichung der Deckfa-
higkeit nétig sein.

Bei einem sehr starken Farbton-
wechsel und sehr leuchtenden
Farbténen (z.B. intensive Gelb-
oder Rotfarbténe) kann bei sehr
hohem optischen Anspruch ein
dritter Arbeitsgang erforderlich
sein.
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Erhéhte Beanspruchung:

Bei erhohten optischen oder me-
chanischen Beanspruchungen
oder fur eine verbesserte Reini-
gungsféhigkeit sollte PUR Aqua
Color Top 2K M mit dem farblosen
PUR Agua Top 2K M nachversie-
gelt werden.

Ein zu langer Einsatz von Rollen
und Material fihrt zum Aufglanzen
der Flache und/oder zu sichtbaren
Rollenspuren.

Hinweise

Alle vorgenannten Werte und Ver-
brauche sind unter Laborbedin-
gungen (20° C) ermittelt worden.
Bei Baustellenverarbeitung kénnen
geringfligig abweichende Werte
entstehen.

Schleifende mechanische Belas-
tungen fiihren zu Verschleil3spuren
in der Beschichtungsoberflache.
Nicht geeignet fir Belastungen
durch metall- oder polyamid-
bereifte Fahrzeuge!

Bei ungleichméaRigen Auftragsstar-
ken, Luftzug und grol3en Tempera-
turunterschieden auf der Flache
kann es zu einer uneinheitlichen
Oberflachenoptik infolge von
Glanzgradunterschieden kommen.
Bei unsachgemalier Applikation
kdonnen Rollerspuren im Streiflicht
zu erkennen sein.

Auf einer zusammenhéngenden
Flache darf immer nur Material
einer Charge verarbeitet werden.
Sehr intensive Sonderfarbtone
kénnen unter Umstanden einen
leicht erh6hten Restgehalt an L6-
semittel enthalten.

Bei der Verarbeitung im AuRenbe-
reich ist darauf zu achten, dass
das Oberflachenwasser ablaufen
kann, so dass keine Pfutzen auf
der Beschichtung zurtickbleiben.
Hinterfeuchtungen missen ver-
mieden werden.

Weiterhin ist in Bereichen mit
Rutschgefahr eine rutschhemmen-
de Ausfuhrung zu verwenden.

Weitere Hinweise zur Verarbeitung
und Pflege der aufgefiihrten Pro-
dukte sind den aktuellen Techni-
schen Merkbléattern sowie den
Remmers Systemempfehlungen
zu entnehmen.

Remmers Baustofftechnik 49624 Léningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985

Arbeitsgerate, Reinigung

Ruhrgerat,

25 cm Epoxy-Rolle (Art. Nr. 5049),
50 cm Epoxy-Rolle (Art. Nr. 5040),
Schutzhandschuhe.

Riuhrwerkzeug sollte Kunststoff
ummantelt sein. Nach Méglichkeit
sollte der Remmers Patentdisper-
ser (Art.-Nr. 474701) zum homo-
genen Vermischen eingesetzt
werden.

Arbeitsgerate und eventuelle Ver-
schmutzungen sind in frischem
Zustand mit Wasser zu reinigen.
Im ausreagiertem Zustand ist die-
ses nur noch mechanisch maglich.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:

Innenlackierte Weil3blechgebinde
2,5 kg und 10 kg.
Sonderfarbténe nur in 10 kg
Gebinden.

Verbrauch:
Pro Arbeitsgang: 0,10 - 0,13 kg/m2.

Lagerung:

Im Originalgebinde, verschlossen
und unvermischt, bei frostfreier
Lagerung 6 Monate.

Sicherheit, Okologie, Entsor-
gung

Néahere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung
und Okologie kénnen dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden.

Produkt-Code

PU 40

Chem VOC Farb V (2004/42/EG):

Gruppe (A): i

Stufe 2 (2010) max. < 140 g/l
Stufe 1 (2007): max. < 140 g/I
Dieses Produkt enthalt max. 30 g/l.

Remmers Baustoff-
technik GmbH
Gesundneitiche Unbedenk-

ichkeit von Bodenbeldgen
in Aufenthaltsriumen

NR-Z-156.605-707

TOVRheinland
LGARY

www.remmers.de
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Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Strafie 13
D-49624 Ldningen
09
EN 13813 SR -By-B 1,5
PUR Aqua Color Top2K M
Kunstharzestrich fir die Anwendung in Gebauden
(Aufbauten gemaf Techn. Merkblatter)

Brandverhalten NPD
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdurchlassigkeit NPD ?
VerschleiBwiderstand NPD
Haftzugfestigkeit >B1,5
Schlagfestigkeit NPD
Trittschallisolierung NPD
Schallabsorption NPD
Wéarmedammung NPD
Chemische Besténdigkeit NPD
1) In Deutschland gilt z.Zt. die DIN 4102 weiter, Brandklasse B1 wird erfiillt
und ist mit der DIN EN 13501-1 Klasse By vergleichbar
2) NPD: Kennwert nicht festgelegt

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes

keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den

Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende

Angaben bedirfen der schriftlichen Bestatigung durch das

Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschaftsbe-

dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Giltigkeit.
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