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Probenbezeichnung IAL-05-0402, IAL-00936-06#3
name of the sample i PUR Color Top G

Prufkammer
test chamber

: & : Edelstahl cololag s Andere
Material der Prifkammer _ 1 | stinlesssteel glass others =
material of the test chamber : ST I

X
Verfahrensbedingte
.Genaulgkeﬁ der Ergebnisse
: accuracy ofthe Tesults due to the

: - method

0,020

0,016

1,00

flachenspezifische Luftdurchfiussrate g - S ety

area specific air flow rate

23,00

50,00

~Datum ‘Uhrzeit
_date &

Einbringen der Probe in die Kammer
placing of the sample into the test chamber
Beginn der Melreihe

tarting of the measurement

15.12.2006

15.12.2006

18.12.2006

=y

Beruélkéichtigungsgrenze :
onsideration limit G [pg/m?]
NIK-Komponenten : 5

lle anderen Komponenten*)
I the other components

NIK-Liste 2005 S ’) mit Ausnahme aller cancerogenen: Komponenten
hier gilt: > Nachweisgrenize =
i the :ancerogeﬂc comp

nmerkungen des Priiflabors
notes from the testing laboratory

Altenberge, den 24.01.2007

Die untersuchte Probe entspricht den Anforderungen des AgBB-Schemas. Da die
Anforderungen fiir den Abbruch der Untersuchung im Rahmen der 3-Tages-Messung
erreicht werden, ist die Fortsetzung der Untersuchung nicht erforderlich.

nuela Schnittker Nancy Mattausch
(Diplom-Ingenieurin) (Diplom-Ingenieurin)
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Pr’ob-enbe-zeichnung IAL-05-0402, IAL-00936-06#3

name of the sample PUR Color Top G
AGBB 3 Tage (days) [pg/m?] 7 Tage (days) [pg/m?] 28 Tage (days) [pg/m?]
Ergebnisiiberblick | einz Daten vorhanden Hene Daten vorhanden
general view of the results no data existing no data axisting
Anbruch-
Version 200540.C Messwerte Anforderungen ant Messwerte Anforderunge Messwerte Anforderungen
results requirements i results requiremen results requirement:
Caneal s, :
M TVOC (Cs- Cis) 8 <=10000 | <= 300 { 0 <= 500 0 <= 1000
i RVDC e, S G 0 e <=30 |f 0 <= 50 0 <= 100
[ R (dimensionsios) ': : 0,005 kj;? <=0,5 0,000 <=0,5 0,000 <=1
% VOC o. NIK keine o _ _
B \ithout LG 0 non =80 3 0 <= 50 0 <= 100
[E} X Canzerogene 0 <=1 0 <=1 0 <=1

YVOC (< Cy) zusétzl. Info zusatzl. Info zusatzl Info
VOC (Cy- Cyp)

als Toluoldquivalent
as foluene equivalent

Z Voc mit NIK zuséatzl. Info zusatzl. Info zusatzl. Info
3 VOC with-LCI

substance

Substani‘ Ciprme Ci28.Tage
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